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Kan biokull redde verden fra 
klimaundergangen?
”Ingeniør” trekull: 

Planter tar opp karbon fra luften
Forkulling («pyrolyse») av biomassen gir 
biokull og energi
Mye karbon i biokull (80-90%)
Stabilt i jorda: karbonlagring            
Klimatiltak!

Sumatra, Indonesia

Kaoma, Vest-Zambia

Mkushi, Nord-Zambia



Hvordan å lage biokull: fra
flame curtain kiln til high-tech
pyrolyseenhet

Måling av 
gassutslipp, Nepal

Flame curtain teknologi, Zambia: mye renere enn mer kompliserte 
alternativer!

Måling av gassutslipp, Åsgårdstrand

Cornelissen, G., Pandit, N. R., Taylor, P., Pandit, B. H., Sparrevik, M., & Schmidt, H. P. Emissions and Char Quality of Flame-
Curtain Kilns for Farmer-Scale Charcoal/Biochar Production. PloS one, 2016, 11(5), e0154617.



Biokull som Kinderegg i sirkulær økonomi: 
Flere gevinster med organisk avfall

Klimatiltak

Avfalls-
håndtering

Bioenergi

Jordfor-
bedring: 

Giftbinding, 
Fruktbarhet, 

Styrke

Biokull: karbon 
betraktes som en 

ressurs

(i motsetning til 
karbonfangst)



Biochar at NGI –
Agricultural soil 
improvement

0 ton/ha
5 ton/ha

15 ton/ha

Acid soil: pH 3.6

Cacao shell biochar on ultisol, 
Lampung, Sumatra, Indonesia

charcoal
4 t/ha

maize char
4 t/ha

control

Kaoma, Western Zambia



Zambia: Jordfuktighet øker med biokull

BiokullKlimasmart 
landbruk

Konvensjonell 
landbruk

Klimatilpasning i et 
tørrere klima

(også i Norge?)
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Biokull kombinerer klimatiltak med 
gift-immobilisering og forbedring av jordkvalitet

Resttrevirke

Pyrolyse

Biokull

Sterk binding av giftstoffer?

Ingen nedbrytning: 
stabil karbonlagring



Organic waste in Norway
Waste timber – 660 000 t/y
─ Heavy metals, traces of various organic 

contaminants
Garden waste – 150 000 t/y
─ Pesticides, plastics
Forestry residues – 3 700 000 t/y
─ Clean?
Food/biological waste – 340 000 t/y
─ Plastics, pharmaceuticals, PFAS
Sewage sludge – 200 000 t/y
─ Plastics, pharmaceuticals, PFAS



VOW: Valorization of Organic Waste into Sustainable 
Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air



VOW: Valorising Organic Waste into Sorbents to 
Clean Up Soil, Water and Air



Det startet enkelt……



Men biokullet funket som bare det!
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Biokulldosering

Men kunne biokullet bli enda litt 
mer effektivt?
Og kunne det også brukes på 
skytebanejord?



0 % aktivering
50 % aktivering
75 % aktivering

100 % aktivering

Er aktivering av biokull fra resttrevirke en god ide?
Hvor mye aktivering trengs for 

å binde PFAS i jord?

Forskjellig aktiveringsgrad
(0%, 50%, 75%, 100%)

Måling av utlekking

0.10 % biokull i jord 1 % biokull i jord
0 % aktivering 8% mindre utlekking 92.5% mindre utlekking

50 % aktivering 42% mindre utlekking 99.95% mindre utlekking
75 % aktivering 76% mindre utlekking 99.74% mindre utlekking

100 % aktivering 99% mindre utlekking 99.96% mindre utlekking

Zurich, Sveits Nikolas Hagemann

Trevirke

0.10 % biokull i jord
0 % aktivering 8% mindre utlekking

50 % aktivering 42% mindre utlekking
75 % aktivering 76% mindre utlekking

100 % aktivering 99% mindre utlekking

Biokull Aktivert 
biokull



Skytebanejord: bly og antimon Pb-Sb
core

Fe coat

Corrosion 
products

Fungerer bra for 
antimon
For bly er det best 
å berike biokullet
med jernU
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Bly Antimon Biokulldosering



Ny satsing: Biokull for geoteknisk stabilisering

MÅL: Mer bærekraftige materialer (lavere CO2-fotavtrykk) med 
minst like gode strukturelle egenskaper.
Kan erstatte:

Kalk/sement for jordstabilisering (f eks av torv og kvikkleire)
Aktivt kull som binder i asfalt
Tilsetning i betong



Biokull er effektiv for å stabilisere torv

UCS: Unconfined 
Compressive Strength



Biokull for geoteknisk stabilisering: betong

Stress i materialet rett før 
det gir etter



Shear strength of landfill cover soil



Mekanisme: «lim» og «vannabsorbent»

NGI internt prosjekt 2019-2020: Testing av biokull som 
bærekraftig alternativ til kalk/sement i stabilisering av torv og 
kvikkleire



Karbonnøytrale byggematerialer med biokull?
CO2 emissions:
- Biochar: -2400 kg CO2-e per tonne
- Asphalt: 10 kg CO2-e per tonne
- Concrete: 150 kg CO2-e per tonne
- Cement: 730 kg CO2-e per tonne

Asphalt with biochar binder
Price CO2-e (kg/tonne)
NOK/tonne kg/tonne

0 % 1800 10
0.4 % 1807 0.36

5 % 1885 -110.5
10 % 1970 -231

Concrete with biochar binder
Price CO2-e (kg/tonne)
NOK/tonne kg/tonne

0 % 500 150
5 % 650 22.5

6.5 % 695 -15.75
10 % 800 -105

Betong: CO2-nøytral med 6.5% biokull - koster 40% mer
Asfalt: CO2-nøytral med 0.4% biokull - koster kun 0.4% mer

Prices
- Biochar: 2000-5000 NOK/tonne
- Asphalt: 1800 NOK/tonne
- Concrete: 500 NOK/tonne



Aftenposten
Des 2011
(Zambia)

Aftenposten Juni 2010 (Indonesia)

Takk for oppmerksomheten!
www.ngi.no/biochar

Aftenposten 
Jan 2015 

(Zambia+Indonesia)
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